Variaciones del estado físico del carbón según su humedad.

También son importantes las variaciones de las características físicas del carbón provocadas por el agua. En la degradación del carbón el agua puede influir decisivamente y tener gran importancia si se producen heladas. En ese caso el agua contenida en los poros del carbón rompe éste al aumentar de tamaño.

